Перечень необходимых документов для проверки готовности к применению технологии сварки
1. Заявка на проведение проверки готовности; 
2. ПТД; 
3. Копии свидетельств об аттестации (аккредитации) лабораторий заявителя или привлекаемых им лабораторий, и копии договоров заявителей со сторонними организациями, выполняющими контроль качества производственных сварных соединений;
4. Список сварщиков и специалистов сварочного производства с номерами аттестационных удостоверений и копии протоколов аттестации персонала, выполняющего сварку КСС 
5. Перечень сварочного оборудования и копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварке КСС;
6. Перечень сварочных материалов и копии свидетельств об аттестации сварочных материалов, применяемых при сварке КСС; 
7. Сертификаты (или их копии) на основные и сварочные материалы, использованные при сварке КСС
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